Caracteristicas moneda de 500

A partir del 26 de diciembre de 1993, se pusieron en circulacién las monedas de $500, acufiadas por la Casa de
Moneda con sede en Ibagué. Las caracteristicas de esta moneda fueron modificadas de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucién Externa 10 de diciembre 15 de 2006 de la Junta Directiva del Banco de la Republica.

El motivo del anverso de la moneda estd orientado a reconocer los esfuerzos del municipio de Guacari, Valle del
Cauca, para conservar el arbol de Saman, a través del cual el maestro Manzur resalta la importancia de los
aspectos relacionados con la ecologia y la preservacién del medio ambiente.

Principales caracteristicas

Aleacién Peso Diametro Espesor
Nucleo Corona
Cobre 65 +
Cobre 92 + 2+% 39 7,14 + 3% 23,70 £ 0,10 2,05 = 0,10
AUMINIO6 % cinc 30+ 206 gramos mm mm
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, y Niquel 15 +

Niquel 2 = 0,5% a 1%

En su elaboracién se utilizaron dos tipos de aleaciones, una para el nucleo, de color amarillo y otra para el anillo
exterior o corona, de color plata.

La moneda se distribuye por intermedio de los establecimientos bancarios, empacada en cajas y cartuchos cuyo
contenido y valor son los siguientes:

Distribucion de la moneda

Aleacién Peso Diametro Espesor
Nucleo Corona
Cobre 65 +
Cobre 92 + 2+% 39 7,14 + 3% 23,70 £ 0,10 2,05 = 0,10
AUMINIO6 % cinc 30+ 206 gramos mm mm
270 Niquel 15 +
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Niquel 2 = 0,5% 1%


https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/Moneda_de_500.pdf

